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Кожа была и будет…


 
Кожаная мебель, всегда была признаком богатства и роскоши. Раньше она принимала в свои объятия королей и принцесс, и украшала замки средневековой Европы. Сегодня кожаная мебель переживает второе рождение. Дизайн обрел новые формы, цена стала доступнее. Она универсальна:  создает уютную обстановку в загородном доме или квартире и делает солидным и представительным офис предприятия.
 
Натуральная кожа представляет собой шкуры животных, рептилий, изредка рыб, изменившие свои свойства под влиянием разнообразных механических, физических, биологических, химических воздействий.


Кожу назвали "подарком Природы" человеку. Одежда, сделанная из кожи и замши позволяет поддерживать вентиляцию, поглощение и поддержание влажности. Другими словами, кожа "дышит". Миллионы воздушных крошечных пространств среди волокон обеспечивают изоляцию и вентиляция для тепла зимой, и комфорт летом.

Качества натуральной кожи превосходят таковые из любого искусственного или синтетического материала.

Кожаные шкурки, несмотря на то, что соответствуют индивидуальному раскрою, все же сохраняет форму, чтобы обеспечить эластичность и прочность

Кожа сопротивляется каплям, проколам, высокой температуре, холоду, и другим воздействиям настолько хорошо, что это используется во многих важных отраслях, где другие материалы терпят неудачу.

Кожа "дышит", позволяет регулировать воздухообмен и влажность. Естественный изолятор, кожа защищает против крайностей в температуре и влажности. 

Кожа, по ее самой природе, имеет широкий диапазон приятных структур и поверхностей.  Также имеется огромное разнообразие финишных отделок и цветов.

Богатая "чувственность" и “приятность” также усиливает эффект натуральной кожи
Производство кожи

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Переработка кож и шкур, животных в кожаные изделия – это увлекательный технологический процесс, требующий правильного согласования многих химических и механических операций. Здесь мы кратко Вас ознакомим с этими операциями.
Итак:
Консервирование
Замачивание

Мездрение

Очистка

Дубление

Расщепление

Выравнивание 

Повторное дубление

Окрашивание
Жировая пропитка
Раскладка
Просушка

Разминание

Полировка
Чистовая обработка

Прессование
После того как  животное забили, появляется опасность порчи ее мяса и, естественно, кожи. Поэтому шкуру немедленно пропитывают солями. После чего, потеряв 55% процентов влаги, она в течение 3-6 дней тщательно просушивается. Лишь за тем сырье поступает на кожевенные заводы для дальнейшей выделки. Этот процесс носит название консервирование. 
 
Чтобы процесс дубления прошел должным образом, сухие просоленные шкуры нужно промыть от соли. Это делается посредством вымачивания шкур в воде, куда на 8-20 часов (в зависимости от толщены шкур) добавляются химические моющие средства. Процесс вымачивания заново гидратирует шкуры до их дряблого первоначального состояния и удаляет грязь.

Теперь со шкур следует удалить лишнюю мякоть, жир и мускулы. Это делается при помощи специальных механизмов. Шерсть удаляется посредством вымачивания шкур в химикалиях или с помощью средств для удаления волосяного покрова, которые воздействуют на кожу таким образом, что шерсть легко отделяется от шкур. Процесс удаления лишней мякоти, жира и мускулов при помощи специальных механизмов называется мездрением.
 
Затем нужно смыть химикалии, оставшиеся после удаления шерсти. Очистка осуществляется с помощью промывки шкур в сульфате аммония или хлориде аммония, а затем в чистой воде. В результате этого процесса она вновь получает необходимое количество ферментов, схожих с теми, что встречаются в пищеварительной системе животных.  

На следующем этапе шкуры помещают в кислотную среду, так как хромовые и дубильные вещества не растворяются в щелочных условиях. Процесс пиклевания является консервирующим, и в таком состоянии шкуры могут храниться продолжительное время, не подвергаясь порче.

 
Один из основных процессов при производстве кожи, который представляет собой обработку кожевенного сырья (голья и шкур) растворами различных дубящих веществ для придания ему прочности, пластичности, износостойкости и других свойств, необходимых при выработке кожаных и меховых изделий. Носит название дубление.
Различают несколько видов дубления:  

- соединениями хрома (хромовое дубление), 

- жирами различных рыб и морских животных (жировое дубление), 

- экстрактами древесных пород (растительное дубление), 

- комбинированное дубление (дубление несколькими различными веществами одновременно или в определенной последовательности, например соединениями хрома и таннидами (хромтаннидное дубление), или в комбинации с синтетическими и искусственными дубителями, соединениями циркония, алюминия, дубящими аминосмолами, формалином и др. дубящими веществами).

- пропитывание глиноземными солями (минеральное дубление). 

Дубление шкур представляет собой процесс пропитывания ее волокон дубильными веществами. Дубление осуществляется или чрезвычайно медленным насыщением голья слабым раствором дубильного вещества, одновременно извлекаемого из коры ивы, дуба в том же чане, или вымачиванием голья в более крепких растворах дубильного вещества, приготовляемого заблаговременно в виде особых экстрактов из тропических дубильных растений. В начале XX века распространялось пропитывание голья не растительными веществами, а минеральными солями, а именно хромовыми соединениями (хромовое дубление). Пропитывание голья квасцами и солью приводит к выделке особых видов кожи. При пропитывании кожи жиром и ворванью получают особые сорта, вроде замши. 

 
Равномерность и быстрота проникновения дубящих веществ в полуфабрикаты зависит от ряда факторов: вида сырья, природы и способа приготовления дубильного раствора; концентрации дубящих веществ, температуры дубильного раствора; времени дубления и характера механических воздействий.

 После дубления свойства кожи значительно улучшаются. Она становится более упругой, износо- и теплоустойчивой. Теперь материал можно складывать несчетное число раз, не боясь повредить его на сгибах, многократно мочить и сушить. Из кож должен быть удален избыток влаги. Это делается посредством пропускания материала между двумя валками, похожих на те, что имеются на прессе для отжима белья. 
Теперь кожи нужно расщепить до желанной толщины. Средняя толщина нерасщепленной кожи около 5 мм. Толщина же кожаной обивки – 1,9-2мм. Кожи пропускаются через специальный механизм. Сначала снимается верхнее лицо кожи. Затем срезается один, а иногда и два пласта. Эти пласты называются слоями кожи.
 
Толщина кож должна быть одинаковой по всей площади материала. Эта работа выполняется на специальном станке, через который прогоняется кожа. Спиралевидные режущие лезвия идеально выравнивают общую толщину и очищают структуру волокон для лучшего усвоения последующей химической обработки.
 
Процесс повторного дубления предназначен для кож специального назначения, которые дополнительно обрабатываются дубильными химикатами.
Используемые вещества придают коже дополнительную надежность и прочность, помогают свести к минимуму качественные вариации, которые могут существовать между различными участками кожи.

Процесс окрашивания происходит с помощью анилиновых красителей, получаемых из нефти, которые, разбавляясь очень горячей водой, заливаются во вращающийся барабан, чтобы пропитать кожи до желаемой расцветки. После окрашивания кожа подвергается
жировой пропитке. Больше жира – мягче кожа, вот принцип, который действует на этом этапе.

 
Затем кожа раскладывается, и её начинают растягивать и разглаживать. Попутно из кожи отжимают остаток влаги. Начинается просушка. Кожа растягивается на специальной раме, которую задвигают в сушильную печь.
 
Процесс разминания придает коже былую мягкость. Вариант – сухая выделка, то же, но с применением технических средств. Кожа помещается в специальный барабан, где и вертится до тех пор, пока не приобретет желаемую мягкость. Легкая полировка убирает изъяны, полученные еще при жизни.
 
Далее следует чистовая обработка. При этом технологическом процессе на поверхность кожи наносятся пленкообразующие вещества или накладываются дополнительные слои пигментов.
 
Конечный этап в процессе изготовления кожи - прессование. На поверхность нагретой кожи наносится ее новое лицо. Лицевой узор затем теснится на поверхность, чтобы восполнить то, что было утрачено при шлифовке.
РАЗНОВИДНОСТИ СЫРЬЯ

Наиболее ценными являются кожи из шкур крупного рогатого скота, они прочные, эластичные, с красивой мереёй, вырабатываются хромовым и растительным дублением. 
Подразделяются на несколько видов.
Склизок -  шкура не родившихся телят, толщиной 1,0 - 1,4 мм, используются для изготовления верха обуви. 

Опоек - кожа молочных телят, самая ценная из шкур крупного рогатого скота, мягкая, ровная, эластичная, обладает очень красивой мереёй. Шкуры толщиной от 0,5 до 1,4 мм хромового дубления идут для одежных кож, более толстые - на верх обуви. Шкурки опойков, вскормленных не только на молоке, но и на воде, несколько грубее. 

Выросток — кожа телят, питающихся уже растительной пищей. Вырабатывается хромовым дублением для кожгалантерейных изделий и верха обуви, толщина кожи 0,7 - 1,6 мм. Шкуры толщиной 2,5 мм распиливают на двоильных машинах, получая еще и спилок. Шкурка выростка значительно грубее, чем у опойка. 

Полукожник или полукожа - кожа, вырабатываемая растительным, комбинированным (юфть) или хромовым дублением из шкур телят в возрасте свыше 1 года. Толщина кожи от 1 до 3 мм, она более жесткая и плотная, чем выросток. Кожи хромового дубления идут на верх обуви, растительного дубления, благодаря тонкой мерее и красивому бежевому цвету, - для сувенирных вещей. Из более толстых шкур делают технические кожи. 

Бычок — производят из шкур молодняка толщиной до 4 мм растительным или хромовым дублением, вырабатывая юфть, стелечные кожи и спилок. 

Яловка - кожа коровы, эластичная, с ровным красивым лицевым слоем, толщиной 1,2 - 4,0 мм. Тонкие кожи для производства обуви вырабатывают хромовым дублением, из кож толщиной более 2,5 мм получают еще и обувной спилок, шкуры средней толщины используют для изготовления сыромятных и шорно-седельных кож, более толстые идут на юфть, подошвенные и технические кожи. 

Бычина - кожа молодого быка толщиной до 5 мм, применяется так же широко, как яловка.  

Бугай и буйвол - кожи быков, самые толстые и тяжелые среди шкур крупного рогатого скота, имеют грубую и рыхлую структуру, поэтому используются для стелечных, подошвенных, технических и сыромятных кож.  

Из козьих шкур выделывают очень прочную, тонкую и мягкую кожу с мелким волнообразным рисунком мереи, которая используется в производстве одежды, обуви, различной кожгалантереи и обивки для мебели. Козлиные шкуры выгодно отличаются от овечьих своей плотностью, водонепроницаемостью и эластичностью. 
Овечьи шкуры чаще всего идут на меховое сырье, но из них вырабатывают и кожи. 

Шеврет - красивая мягкая овчиная кожа хромового дубления толщиной 0,6 - 1,2 мм, очень тягучая и потому, чтобы устранить этот недостаток, на ее лицевую поверхность наносят покрытие. По сравнению с шевро шеврет менее эластичен.

Шагрень - мягкая шероховатая козлина или овчина.  

Сафьян - мягкая, тонкая кожа растительного дубления, окрашенная, как правило, в яркие цвета, иногда выделывается из шкур телят, жеребят и овец.  

Шевро - изготовляют хромовым дублением из козьих шкур (молодняк), имеет толщину до 1 мм. 

Козлина - вырабатывается хромовым дублением из шкур взрослых особей.  

Свиная кожа  по своей структуре сильно отличается от шкур крупного рогатого скота. Слой эпидермиса толстый, а собственно кожа не разделяется на сосочковый и сетчатый слои. Щетина через слой собственно кожи проникает до подкожной клетчатки, здесь также находятся жировые и потовые железы. Очень развитая, толстая подкожная клетчатка зачастую составляет половину всей кожи. Слой собственно кожи также содержит много жировых клеток. Волосяной покров толстый и грубый, но расположение волос реже, чем у крупного рогатого скота. Коллагеновые волокна довольно тонкие и густо переплетаются, но из-за большого количества жировых и потовых желез, большого количества жировых клеток, а также из-за того, что волосы проникают через всю собственно кожу, свиная кожа не отличается прочностью. Разница в толщине кожи не так заметна, как у кож из шкур крупного рогатого скота, однако в хребтовой части кожа также толще, чем в брюшной.

Свиную кожу используют как подкладочную, для изготовления одежды, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий. 

Конская кожа:
Жеребок — шкурки молочных жеребят. Вообще, жеребок считается ценным меховым сырьем. Если же по какой-то причине не идет в меховое производство, то с не меньшим успехом используется в кожевенном. 

Жеребок-уросток — шкура жеребят, которые вкусили растительную пищу.

Классификация кож
Кожа - естественный материал, сделанный из шкур животных. Так же, как никакие два животных не одинаковы, никакие две части кожи не идентичны. В дополнение к его собственному генетическому наследию, каждая шкура имеет небольшие зарубки и шрамы, которые отметили животное в течение его целой жизни. Эти естественные особенности не дефекты, и считаются "марками различия" в коже, добавляя к уникальности каждому готовому изделию. 

Существует множество классификаций кож, которые различаются по виду и возрасту животных, от которых они получены, по ценовой категории присвоенной конечному продукту, и по способам обработки и окраски. Вот некоторые примеры.

ПО КАТЕГОРИЯМ

Оговоримся сразу что данная классификация не является правилом, так как существуют субъективные параметры формирования цены.
К первой ценовой категории относятся полуанилиновые* кожи с полностью скорректированным лицом. Они имеют достаточно много пороков, и такие кожи проходит очень тщательную обработку: все неровности закрываются специальной шпаклевкой, высушиваются, затем шлифуются, заливаются пигментом и опять шлифуются. В результате поверхность получается ровная и гладкая, практически безукоризненная. Далее поверхность шкуры проходит обработку полимерным покрытием, защищающим ее от влаги и загрязнения. В конце на выровненную поверхность кожи с помощью валиков наносится рельефный рисунок (перфорация). Таким путем получается действительно красивые и нарядные материалы с прекрасной натуральной основой. Этот вид кожи - самый простой в уходе и самый износоустойчивый, мебель в ней прекрасно подходит для семей, в которых есть маленькие дети или животные, она хороша, например, для той мягкой мебели, которую планируют часто и интенсивно использовать. 

Следующими по цене идут анилиновые** и полуанилиновые кожи с частично скорректированным лицом. В их изготовлении используются более качественные шкуры, они имеют совсем незначительное количество пороков, которые немного выравниваются шпаклевкой и окрашиваются пигментом. Эта категория кожи дороже первой, поскольку по гигроскопичности и воздухонепроницаемости она ближе к кожам с природным лицом. На поверхность этой кожи наносится тонкое защитное покрытие, предохраняющее от проникновения влаги и грязи. Дополнительно декорировать эту кожу не требуется, однако многие мастера применяют "перфорирование", чтобы усилить природные рисунки кожи и придать ей дорогой и респектабельный вид. 
 
В следующей категории главенствуют анилиновые кожи с природным лицом. Сырьем для производства кож этого класса являются толстые (не менее 1,6 мм) мягкие кожи с естественным верхним слоем в процессе дубления окрашенные полупрозрачными натуральными красителями, в связи с чем сохранившие природные метки - участки, отличающиеся окраской и структурой от общего фона, которые неспециалисты считают дефектами. На самом деле это не так: вариации окраса и разнообразные прожилки, морщинки и поры возникшие при жизни животного, придают мебели неповторимость, и поэтому при обработке кожи их не маскируют, а, наоборот, подчеркивают. Для этого окраска кожи производится по специальной технологии, благодаря которой краска не покрывает поверхность сплошным непроницаемым слоем, а проникает в кожу через поры, не нарушая фактуры материала, так что сохраняется природный рисунок кожи. Кожи с натуральным верхним слоем "дышат", приспосабливаются к любым температурным изменениям, не нарушают теплообмен между человеческим телом и окружающей средой, что создает чувство особого комфорта. 
Помимо этого существует категория кож, которые снабжаются искусственным верхним слоем, при этом на их изготовление идёт очень качественное сырьё. Данный вид кожи используется в основном для декоративной отделки. Окрас и фактура кожи этой категории невероятно разнообразны. Тиснением, перфорированием, лазерной обработкой на кожу наносится рисунок, имитирующий кожу различных экзотических животных: крокодила, змеи, страуса и др. К этой категории относится и особым образом выделанный натуральный телячий мех, который также может быть выкрашен в разнообразные цвета, в том числе под зебру, тигра, леопарда и многих других представителей животного мира. 

* Кожи полуанилиновые и анилин-плюс.
Данными терминами обозначается дополнительный этап помимо анилинового окрашивания. На поверхность окрашенных анилиновыми красителями кож наносится слой максимально рассеянных пигментов и красителей. Благодаря сплошному окрашиванию кож перед конечным покрытием можно добиться очень равномерного окраса, лишь добавив тонкий слой аппретуры, и кожа от этого не становится более жесткой.


** Анилиновые кожи.
Кожи, которые проходят анилиновое окрашивание. Анилиновое окрашивание – это процесс вымачивания кож в прозрачных анилиновых красителях, которые окрашивают кожу или же придают ей определенный оттенок, не скрывая ее природные метки или характерные черты лица кожи. По всей поверхности, кожи покрываются не пигментированной оболочкой.



ПО СПОСОБУ ОТДЕЛКИ
Гладкие кожи
Максимально сохраняют естественный рисунок - мерею, не подвергаются тиснению вообще, либо на лицевую поверхность наносится очень мелкое - "пылевидное" тиснение. Кожи данной группы выделываются из наиболее качественного сырья с использованием самых современных химических материалов.
Шлифованные кожи
Шлифовка бахтармяной стороны и дополнительная разбивка позволяют получить "Велюр", который используется для производства спортивной, домашней и модельной обуви. Однако существуют кожи, шлифовка которых предопределена технологией их выделки - это "Нубук
Тисненые кожи
Кожи среднего и низшего ценовых диапазонов. Отличаются рисунком и глубиной тиснения. Чем мельче рисунок и глубина тиснения, тем меньшей способностью укрывать дефекты обладает данное тиснение. Все рисунки можно условно разбить на несколько категорий:
мелкие (пылевидные), средние и крупные. 

Лаковые кожи
В зависимости от свойств и цвета покрытия, кожа может приобретать самые разнообразные цветовые и органолептические свойства. На лаковую кожу может быть нанесено тиснение для получения необходимого рисунка. Декоративные вставки из лаковой кожи отлично выглядят, и всегда привлекают внимание.

Спилки
На спилок наносится искусственное полимерное "лицо", имитирующее естественную лицевую поверхность. Технология изготовления спилков позволяет использовать недорогое сырье и получать отличное решение для производства недорогой обуви с качеством, близким к качеству натуральной кожи с лицевой поверхностью. Все варианты тиснения спилков идентичны тиснению кож с лицевым покрытием. Спилки без нанесения искусственного "лица" используются для изготовления обувного подкладочного материала, пошива спецодежды.

Красты
Полуфабрикат кожи, полученный после операции барабанного крашения (отсутствует поверхностная отделка). Имеет естественный рисунок лицевой поверхности. Отсутствие отделки поверхности позволяет избежать большинства пороков, связанных с отслоением "лица" - отмином и отдушистостью. Современная обработка позволяет придать красту свойство гидрофобности, а специальное крашение - сквозной прокрас. Хорошо выделанный краст трудно отличить от кож с гладкой лицевой поверхностью. 
Кожи с полиуретановой отделкой
Обладают превосходными физико-механическими свойствами, водоотталкивающим эффектом и одновременно прекрасно "дышат". Подобная отделка позволяет разнообразить цветовую гамму и фактуру, имитировать кожу рептилий и экзотических животных, наносить самые разнообразные рисунки. Используется для изготовления обуви и кожгалантереи.

Вот несколько примеров продуктов полученных из кож различных животных, разными способами:
Сафьян - кожа из козьих шкур растительного дубления, слабопрожированная и ярко окрашенная.

Велюр - изготавливается из кож с дефектами лицевой поверхности; это кожа хромового дубления, отделанная со стороны бахтармы под бархат при помощи специального шлифования.

Замша - кожа из шкур лося, северного оленя, дикой козы и т. п. жирового дубления; лицевой стороной является бахтармяная; ворс густой, но не пушистый и без блеска; кожа мягкая, плохо впитывающая воду.

Шагрень - мягкая кожа растительного дубления из шкур овец или коз, имеющая красивый мелкий рельефный рисунок.

Лайка - кожа из шкур овец, коз, собак; дубление алюминиевыми квасцами с применением соли, муки и желтка; кожа мягкая, тонкая, используется

Уход за кожей

Не смотря на  то, что кожа и является прочным и удивительно легким в обращении материалом, вред ей могут причинить высокая температура, воздействие прямого солнечного света, а также чистящие вещества, не предназначенные для ухода за ней. При уходе за мебелью из натуральной кожи не рекомендуется использовать растворитель, ацетон, стиральный порошок. Кожу лучше протирать влажной мягкой тканью. Следует помнить, что пятна нужно устранять немедленно. Кожаная мебель будет всегда хорошо выглядеть, если ее обрабатывать один или два раза в год специальным средством для чистки кожи (его следует предварительно попробовать на небольшом участке кожи в незаметном месте). Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на светлый цвет кожи.

 
Существует ряд общих рекомендаций по уходу за кожей:

1.Старайтесь не ставить кожаную мебель на солнце и рядом с отопительными батареями и другими источниками высокой температуры. Расстояние должно быть как минимум 30-40 см.
2.Избегайте излишнего трения, протирайте кожаную мебель легкими движениями. 3.Поверхность кожи нельзя тереть ничем жестким - никаких порошков и щеток для обуви! Иначе можно исцарапать обивку или повредить ее защитное покрытие.
4.Не допускайте подъема комнатных животных на кожаный диван, так как острые когти могут поцарапать кожу. Кроме того, слюна и другие выделения организма животных могут повредить кожу.
5.ВНИМАНИЕ! Вредное действие на кожу оказывает также пот человека, лечащегося медикаментами.


 
Далее мы рассмотрим отличия в чистке кож с анилиновым и полуанилиновым покрытием. 

Пятна и жидкость. 

Для  полуанилиновых и лакированных кож: никогда не ждите, пока лужа высохнет сама. Немедленно промокните избыток влаги мягкой тканью или губкой. При особой необходимости пятно можно аккуратно протереть мягкой влажной тканью или губкой, пропитанной тепловатой мыльной водой. Затем протрите сухой шерстяной тканью. Прежде чем использовать по назначению, подождите, пока кожа окончательно высохнет.

Для анилиновых кож: Немедленно устранить лишнюю жидкость чистой впитывающей тканью. Позволить оставшейся влаге просохнуть естественным путем. Никогда не использовать фен для просушки намокшего участка.

Животные и растительные масла и жиры. 
Для  полуанилиновых и лакированных кож: устраните пятна чистой сухой тканью. Избегать Применения агрессивных субстанций - пятновыводителей, чистящих растворителей, скипидара, мебельного лака, масел, олифы, абразивных очистителей и любых других химических растворов. Для ухода за этими более защищенными видами кожи вы можете использовать подходящие средства. Мы рекомендуем средства на восковой основе, предназначенные для ухода за мебельной кожей. Регулярная обработка обеспечивает сохранение мягкости кожи и предотвращает ее высыхание. Обработка осуществляется просто: тщательно потрясите бутылку, нанесите несколько капель и разотрите их мягкой влажной тканью. Затем немедленно сотрите остатки сухой тряпкой.

Для анилиновых кож: Устраните излишки животного или растительного масла или жира чистой сухой тканью и оставьте все как есть. Вскоре пятно само впитается в кожу. Не применяйте воду и не старайтесь отмыть подобные пятна. Избегать Применения мыла, чистящих растворителей, мебельного лака, масел, олифы, абразивных очистителей, детергентов, аммиачной воды или каких-либо иных химических растворов. Как правило, недостаточный уход менее опасен для кожи, нежели избыточный. Анилиновую кожу достаточно тщательно чистить раз в год. Сначала протрите мебель влажной замшей с использованием не щелочного мыла, растворенного в теплой дистиллированной воде. Не допускайте сильного намокания кожи и не используйте обычную водопроводную воду, поскольку она часто содержит известь и может оставлять пятна или белые круги. Используйте чистый кусок замши, который не использовался прежде. Использовать старый кусок замши нежелательно, потому что он может содержать остатки метиловых спиртов, песок и пыль, способные испортить кожу. Затем протрите мебель с применением кипяченой воды, чтобы удалить остатки мыла. Когда кожа полностью просохнет, ее мягкой тканью с нанесенными на нее несколькими каплями касторового масла. Используйте не более 6-8 капель на квадратный метр кожи. Вместо раствора нещелочного мыла вы также можете использовать любой прошедший тесты очиститель кожи, следуя приведенным на упаковке указаниям. НИКОГДА не распыляйте вещество, поставляемое в виде аэрозоля с нейтральным газовым пропеллентом, непосредственно на кожу. Нанесите пену на влажную губку и распределите ее по области, которую необходимо очистить. После этого вы можете обработать поверхность средством, придающим коже влаго- и грязеотталкивающие свойства. Одна обработка в шесть месяцев обеспечивает хорошую защиту. Перед использованием прочитайте указания, приведенные на аэрозольной упаковке, и выполняйте их.
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